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• PuSiO4 susceptible de se former sous différentes conditions : 

 Interactions entre Pu et les espèces silicates en conditions de stockage géologique [1;2] 

 En cas d’interactions corium – béton (cas (U,Zr)SiO4 Tchernobyl [3]) 

• Peu de données disponibles sur PuSiO4 : 

 Calculs ab-initio  phase métastable (instable comparé à PuO2+SiO2) [4] 

 Seule synthèse décrite : par voie hydrothermal en milieu riche en ions carbonate [5] 

 Structure de type zircon (groupe d’espace I41/amd [5]) : 

isostructural avec MSiO4 (avec M = Zr, Ce, Hf, Th, Pa, U, Np ou Am) 

• Synthèse hydrothermale de silicates analogues : 

 U, Th et Ce couramment utilisés pour simuler le comportement du Pu 

 Résultats connus sur les analogues principalement empiriques  
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Synthèse à partir de précurseurs en phase aqueuse : 

• Synthèses à partir de précurseurs en CeIV (transposition des synthèses de ThIVSiO4 et UIVSiO4)  

ne permet pas la formation de CeIVSiO4 

• CeIVSiO4 obtenu uniquement à partir de précurseurs CeIII en solution en conditions 

hydrothermales sur une gamme de pH limitée autour de pH = 8, à [Ce] = [Si] ≈ 1 M,  

60°C ≤ T ≤ 150°C et sous atmosphère inerte 

 

 

 

 

Synthèse à partir de précurseurs silicates de CeIII (solides obtenus à haute température) : 

• Précurseurs alternatifs  silicates de CeIII (CeIII
2SiO5, CeIII

4,67(SiO4)3O et CeIII
2Si2O7) obtenus par 

traitement de CeO2 + SiO2 à haute température sous atmosphère réductrice  

Analogues reportés en plutonium (PuIII
4,67(SiO4)3O et PuIII

2Si2O7) [9;10] 

• CeIVSiO4 formé entre [H+] = 0,3 M et pH = 9 en conditions hydrothermales  

60°C ≤ T ≤ 150°C (pas d’effet  notable de l’atmosphère ou de la concentration) 

À plus forte acidité  SiO2 À plus haut pH  silicates de CeIII non altérés 

500 nm 

SYNTHÈSE DE CeSiO4 
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CeIVSiO4 obtenu avec difficulté  transposition au Pu complexe 

Plus aisément transposable au Pu 
[9] De Alleluia, I. B., 1979, PhD thesis 
[10] Uchida, T., et al., 2010, IOP Conf. Series: Mat. Sci. and Engin., 9 
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• Protocole de la littérature pour PuIVSiO4 [5] et transposition des synthèse de UIVSiO4 et ThIVSiO4 

 Formation de PuIVSiO4 non observée 

• Synthèse à partir de précurseurs silicate d’élément trivalents en milieu nitrique (réactifs 

PuIII
2Si2O7 et PuIII

4,67(SiO4)3O) – transposition du protocole développé pour le cérium : 

 à pH ≤ 2 formation de PuO2 + SiO2 

 à pH ≥ 2 altération du silicate de PuIII non observée 

 

 

 

 

 

 

• Essai à partir de silicates de PuIII en milieu chlorhydrique  fraction de PuSiO4 (en mélange 

avec PuO2) observée 
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TRANSPOSITION AU SYSTÈME PLUTONIUM 

150°C 
pH ≤ 2 

150°C 
pH ≥ 2 

Formation de PuSiO4 observée à partir de précurseurs en PuIII 

Cérium simulant a priori le plus représentatifs du plutonium 
pour la formation de silicates 

[5]  Keller C., 1963, Nukleonik, 5, 41–48 
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