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La pollution de I’air intérieur se caractérise par des polluants d’origine physique
comme les particules fines, d’origine biologique (moisissures, acariens) et d’origine chimique
tels que les composés organiques volatils (COV). Il est maintenant reconnu que cette
pollution provient non seulement des activités humaines (bricolage, parfum d’ambiance,
produits d’hygiéne, etc.) mais aussi et surtout des émissions en provenance des matériaux de
construction et d’ameublement.

Un Européen passe environ 80% de son temps dans un lieu clos (domicile, transport,
etc.). Ainsi, la pollution de I’air intérieur touche I’ensemble de la population. Pour réduire
I’exposition individuelle aux polluants de 1’air intérieur, des mesures ont été instaurées dans le
cadre du second Plan National Santé-Environnement (2009-2013). Une premiére mesure
concerne I’interdiction de certaines substances dans les matériaux de construction comme le
trichloréthyléne, le benzéne et des phtalates. Une seconde impose, depuis le 1 janvier 2012,
la mise en place d’un étiquetage des matériaux de construction et de revétements de mur ou
de sol en matiére d’émission de polluants volatils.

Les méthodes de mesure des émissions sont nombreuses. Pourtant, il n’existe pas, a
notre connaissance, de matériau de référence universel qui soit a la fois fiable, facile
d’utilisation, adaptable & une grande variété de composés chimiques et qui puisse servir pour
valider les mesures de taux d’émission en laboratoire et pour mieux comparer les méthodes
entre elles.

Le travail présenté ici s’inscrit dans le cadre d’une collaboration entre le Laboratoire
Edifices Nanométriques du CEA Saclay et le Département Sciences de I’ Atmosphére et Génie
de I’Environnement de I’Ecole des Mines de Douai. Des matériaux hybrides organiques-
inorganiques poreux ont ainsi été synthétisés par voie sol-gel pour servir de matériaux
émissifs de référence de polluants volatils. Les matériaux se présentent sous deux formes : des
blocs monolithiques et des films minces déposés sur des substrats de natures diverses. Ces
matériaux sont dopés en polluants volatils dont la vitesse de relargage peut étre controlée. Les
premiers essais d’adsorption/désorption ont été réalisés avec le toluéne sur des monolithes et
ont montré la possibilité d’avoir un relargage linéaire en concentration sur plusieurs heures.
Les études en cours ont pour premier objectif d’augmenter la durée de ce relargage uniforme
en modifiant divers parameétres tels que la taille des pores du matériau, son épaisseur ainsi que
le taux de dopage en toluéne. Un second objectif est d’élargir la gamme de COV des
matériaux de référence en se basant sur la liste des composés a mesurer pour établir
1’étiquetage.
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